
고강도

수밀성
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균일성

저배합수고Binder저배합수고Binder

고분말도 결합재(S/P, F/A, S/F)고분말도 결합재(S/P, F/A, S/F) 고감수율 혼화제(PCA)고감수율 혼화제(PCA)유동성유동성

W/B↓W/B↓ 장수명 구조물장수명 구조물
열화인자 침투열화인자 침투

“균열은 구조물의 장수명화 실현에 있어 심각한 장애물!”

균열억제

균열저감제균열저감제??



침하균열침하균열

동결융해균열동결융해균열

하중균열하중균열

균열균열

온도균열온도균열

수화열수화열

철근부식철근부식

알칼리골재반응알칼리골재반응

팽창균열팽창균열

자기수축자기수축

수축균열수축균열
소성수축소성수축

건조수축건조수축



급격한 증발급격한 증발

수화수화 중장기 건조중장기 건조

소성수축소성수축
건조수축건조수축자기수축자기수축

Concrete

공극수

Concrete 구속
수분 손실에 의한 모세관 수축 응력
구속에 의한 Concrete 내부 응력

수분 손실수분 손실

“수축균열은 수분손실 시 수축응력을 야기하는 모세관 장력 때문!”

공극 (모세관 장력 내재)



“균열 저감 혼화제를 통해 구조물의 내구성 향상 필요”


